
 

 

 

 
 

 

 

 

Das große 

Dr. Galva 

Galvanikum 
 

 

 

Das Praktikumsbuch rund um 

die Galvanotechnik 

 

 

 

V1.21 

02/2023



 
 

 1 

Über das Buch 

Im Rahmen unserer Kommunikation mit Anwendern und Kunden wurde deutlich, dass ein 
Ratgeber rund um die Galvanotechnik nicht nur zahlreiche Fragen beantworten, sondern 
auch einen Leitfaden für Interessierte bereitstellen würde.  

Dieser Ratgeber soll einerseits die grundlegenden Informationen zum Galvanisieren 
bereitstellen und andererseits unser Erfahrungswissen, Tipps, Tricks und Ratschläge an Sie 
weitergeben. Geschaffen wurde hier geballtes Wissen auf möglichst wenig Seiten. Wir 
konnten in diesem Buch viele Informationen gut komprimieren. Einige Wortlaute werden sich 
teilweise wiederholen, da diese wichtig sind und so ein iteratives Lernen ermöglicht wird. 

Sollten Sie im Zuge des Leseprozesses oder nach abgeschlossener Lektüre weitere Fragen, 
Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge haben, würden wir uns über Ihr Feedback sehr 
freuen. Zögern Sie deshalb bitte nicht, uns zu kontaktieren, so dass wir diesen Ratgeber 
optimieren können. 

Grundsätzlich ist dieser Ratgeber sowohl für Privatpersonen als auch Künstler und 
Werkstätten geschrieben, die sich der Technik des Galvanisierens bedienen, ganz gleich, ob 
zur Veredlung von Kunstwerken oder zum Restaurieren von Gegenständen. Auch wenn 
Vorkenntnisse im Bereich der Galvanik hilfreich sind, setzen wir diese nicht voraus. Aus 
diesem Grund haben wir diesen Ratgeber nicht äußerst komplex und fachlich enorm 
tiefgreifend gestaltet. Vielmehr ist er als Einführung und Leitfaden in die Galvanotechnik zu 
verstehen. Grundlegende Fragen werden beantwortet und signifikante Schritte werden 
beschrieben. 

Dennoch gehen wir detaillierter auf die einzelnen chemischen Zusammensetzungen ein und 
beschreiben die Vorteile und Nachteile davon. Auch erlangt man dadurch etwas Einsicht wie 
vielfältig die Galvanik sein kann. Insgesamt ist es uns trotz des weitreichenden Umfangs 
gelungen das Wissen gut zu komprimieren. 

Entstanden ist dabei dieses Praktikumsbuch > „Das große Dr. Galva Galvanikum“. 

Die Galvanotechnik kann facettenreich angewendet werden. Entsprechend ist es möglich, die 
unterschiedlichsten Gegenstände, angefangen bei Mobiltelefonen über Feuerzeuge und 
Werkzeuge bis hin zu Felgen, zu galvanisieren. Durch eine Metallisierung erhalten die 
jeweiligen Gegenstände einen hohen materiellen und optischen Wert.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen Ihrer Projekte.
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